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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Проблемы надежности конструкционных материалов 

 Прочность, пластичность и усталостная долговечность материалов 

 Методы исследований, диагностики и ресурсных испытаний материалов 

 Проблемы эксплуатации материалов в экстремальных условиях 

 Структурные исследования конструкционных материалов 

Секция 2. Функциональные материалы 

 Материалы для возобновляемых источников энергии 

 Термостойкие и хладостойкие материалы 

 Наноматериалы и технологии получения изделий из них 

 Композиционные материалы на металлической, керамической и полимерной основе 

 Биоматериалы 

Секция 3. Модификация поверхности 

 Методы модифицирования поверхности 

 Структура и свойства покрытий полифункционального назначения 

 Технологии поверхностной обработки материалов 

Секция 4. Аддитивные технологии 

 Технологические подходы и методы аддитивного производства 

 Цифровое проектирование аддитивных процессов 

 Особенности проектирования изделий для аддитивного производства 

 Области применения и эксплуатационные характеристики изделий, полученных с 

применением аддитивных технологий 

 Методы контроля качества изделий, полученных с применением аддитивных 

технологий



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Международная научно-техническая молодежная конференция 

«Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения» 

направлена на объединение молодых ученых, студентов и специалистов в области 

материаловедения, инженерии и смежных дисциплин. Основной целью 

конференции является содействие обмену знаний, разработке новых идей и 

обсуждению актуальных вопросов, связанных с современными материалами и 

технологиями. 

Конференция предоставляет платформу для научных исследований и обмена 

опытом, раскрывая новые перспективы в области конструкционных и 

функциональных материалов. Участники смогут представить свои научные 

работы, обсудить достижения и проблемы, а также наладить полезные 

профессиональные контакты.  

Конференция включает тематические секции, охватывающие ключевые 

аспекты науки о материалах: 

 - Проблемы надежности конструкционных материалов 

- Функциональные материалы 

- Модификация поверхности 

- Аддитивные технологии 

Проходя в формате открытой дискуссии, конференция создает уникальную 

атмосферу для молодых исследователей, стимулируя их к дальнейшему 

углубленному изучению и разработке новых материалов, которые имеют 

потенциал для применения в различных отраслях, включая промышленность, 

медицину и технологии.  

Приглашаются все заинтересованные, кто хочет внести свой вклад в 

развитие науки и технологий, расширить свои горизонты и обменяться идеями с 

единомышленниками. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация участников и гостей конференции будет проходить 17 марта с 

09.00 до 10.00 в главном корпусе ТПУ, аудитория 234 (пр. Ленина, 30). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

На открытии конференции 17 марта планируются пленарные доклады с 10.00 

до 12.45. Работа секций – 17-19 марта. На пленарном заседании будут заслушаны 

приглашенные доклады ведущих ученых. Закрытие конференции, вручение 

дипломов – 20 марта в 14.00. 

Установлен следующий регламент выступлений на секциях конференции: 

• Выступления участников с докладами - презентациями – 10 минут, 

• Дискуссия – 5 минут. 

Для демонстрации материалов в устных докладах предусмотрено использование 

мультимедийного проектора. 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский и английский 

В программе указано томское время (Москва+4) 

Открытие конференции: ссылка на подключение 
https://telemost.yandex.ru/j/32280499489856 

  

https://telemost.yandex.ru/j/32280499489856
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ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 16 марта 2026 года  
 Приезд участников конференции 

 17 марта 2026 года 

 Главный корпус ТПУ, ауд.234 (пр. Ленина, 30) 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 Открытие конференции 

10.00-10.15 

Буякова Светлана Петровна, д.т.н., профессор, заместитель директора по 

НР Института физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, 

Россия 

 Пленарные доклады 

10.15-10.45 

Яковлев Алексей Николаевич, д.т.н., ректор Кузбасского 

государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева 

(КузГТУ), Кемерово, Россия 

Исследование физико-механических характеристик образцов, 

полученных при проведении космического эксперимента «3D-печать" 

10.45-11.15 

Пак Александр Яковлевич, д.т.н., профессор Томского политехнического 

университета, Томск, Россия 

Материаловедение четвертого энергетического перехода 

11.15-11.45 

Воробьев Максим Сергеевич, д.т.н., с.н.с., Институт сильноточной 

электроники СО РАН, Томск, Россия 

Нанесение тонких оксидных покрытий на имплантаты из сплава ВТ6 

с помощью электродугового распыления металлов с плазменным 

ассистированием 

11.45-12.15 

Шаненков Иван Игоревич, к.т.н, доцент Томского политехнического 

университета, Томск, Россия 

Синтез новых материалов в высокоскоростной плазме дугового 

разряда 

12.15-12.45 

Кашкаров Егор Борисович, д.ф-м.н., профессор Томского 

политехнического университета, Томск, Россия 

Композиционные материалы на основе МАХ-фаз, получаемые с 

применением прекерамических бумаг и технологий спекания под 

давлением 

14.00 Экскурсия в музей истории ТПУ (гл.корпус ТПУ) 

15.00 Экскурсия в Сибирский ботанический сад ТГУ (пр. Ленина 34/1) 

 
18 марта 2026 года (среда) 

Корпус №8 ТПУ, аудитории 108, 144 (ул. Усова, 7) 

10.00-18.00 Работа секций 

 
19 марта 2026 года (четверг)  

Корпус №8 ТПУ, аудитории 108, 144 (ул. Усова, 7) 

10.00-18.00 Работа секций 

 
20 марта 2026 года (пятница)  

Корпус №8 ТПУ, аудитории 101 (ул. Усова, 7) 

14.00 Подведение итогов и закрытие конференции 
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ПРОГРАММА 

СЕКЦИЯ №1 

ПРОБЛЕМЫ НАДЁЖНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

PROBLEMS OF STRUCTURAL MATERIALS RELIABILITY 

 

Подключение https://telemost.yandex.ru/j/09640507406888 

 
Корпус №8 ТПУ, аудитория 108 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

18 марта - (с 10.00) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:   Ваулина Ольга Юрьевна 

Еремин Александр Вячеславович 

 

1. ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ КЕРАМИЧЕСКОГО СЛОЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЛАМИНИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ Mo/Ti3Al(Si)C2-TiC-

Al2O3 

А.В. АБДУЛЬМЕНОВА  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

2. СТРУКТУРА СrMnCN СТАЛИ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ В ЖИДКОМ 

АЗОТЕ И ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПРИ -196°С 

Н.БАДУЛИН1, И.В.ВЛАСОВ2, Н.А.НАРКЕВИЧ2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; Томск, Россия 

 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ С 

УЧЕТОМ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И РАЗРУШЕНИЯ В 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КОМПОЗИТЕ «НИКЕЛИД ТИТАНА – 

ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ» 

В.Р. БАЛОХОНОВ1,2, Р.Р. БАЛОХОНОВ1,2, В.А. РОМАНОВА1,2, Е.С. МАРЧЕНКО2  
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск, 

Россия 

 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПЛОТНЫХ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ В β-МОДИФИКАЦИИ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 

А.И. БЕССОНОВ1, Ю.А МИРОВОЙ1,2
 

1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; Томск, Россия 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕХАНИЧЕСКИХ И 

ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА ВВЕДЕНИЕМ НЕСОВМЕСТНОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

https://telemost.yandex.ru/j/09640507406888
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Д.Г.БУСЛОВИЧ1, Д.А. ТАМБОВСКАЯ2, Е.О. КОВАЛЬ2, В.В. БОТВИН2, Е.М. 

БЕРЕЗИНА2, С.В.ПАНИН1,3 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
22Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

32Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

6. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ АЗОТОМ И БОРОМ НА 

МИКРОСТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СПЛАВА Fe50Mn30Co10Cr10 

Д.Ю. ГУРТОВА, Е.Г. АСТАФУРОВА  

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; Томск, 

Россия 

 

7. ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗ-СВАРКИ НА 

СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ НА МЕЖСЛОЕВОЙ СДВИГ 

НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ ПЭЭК 

А.А. ЗЕЛЕНКОВ1, В.О. АЛЕКСЕНКО1, Л.А. КОРНИЕНКО1, С.В. ПАНИН1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

8. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 

А.В. ЗЕМЛЯНОВ1, Д.Д. ГАТИЯТУЛЛИНА1,2, Р.Р. БАЛОХОНОВ1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

9. САМО – И ГЕТЕРОЗАЛЕЧИВАНИЕ МАКРОДЕФЕКТОВ В ТВЕРДОМ 

СПЛАВЕ НА ОСНОВЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

Т.В. КОЗЛОВА1, И.Н. СЕВОСТЬЯНОВА1, А.Г. БУРЛАЧЕНКО1, А.А. НЕЙМАН1,  

В.В. ШМАКОВ1, С.П. БУЯКОВА1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

10. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОЙ КОМПОЗИТНОЙ 

КЕРАМИКИ АРМИРОВАННОЙ МНОГОСТЕННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ 

НАНОТРУБКАМИ  

Б.С. КУДРЯШОВ1, А.Н. ПОНОМАРЁВ1,2, А.Е. РЕЗВАНОВА1, Д.С. ЗАЙЦЕВ3  
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 2Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники; 3Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
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ПРОГРАММА 

11. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА ПЛОТНОСТЬ 

ДИСЛОКАЦИЙ В ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ АЛЮМИНИИ  

П.В. ЛАВРЕНТЬЕВА1, С.А.БАРАННИКОВА1, С.В. КОЛОСОВ1, 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, 

Россия 

 

Корпус №8 ТПУ, аудитория 108 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

18 марта - (с 14.00) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Ваулина Ольга Юрьевна 

Еремин Александр Вячеславович 

 

1. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИТОВ ZrB2–TiB2–SiC и ZrB2–NbB2–SiC, АРМИРОВАННЫХ 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ h-BN 

М.П. ЛУКЬЯНЕЦ1, А.С. БУЯКОВ1,2, В.В. ШМАКОВ1, С.П. БУЯКОВА1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

2. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

МЕХАНИЗМОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ (Fe40Mn40Co10Cr10)100-x(N)x (x = 

0; 0,7; 1,2) 

А.В. ЛУЧИН, Д.Ю. ГУРТОВА, Е.Г. АСТАФУРОВА 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, 

Россия 

 

3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ РЕЛЬСОВОЙ 

СТАЛИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ 

С.А. НЕВСКИЙ, В.Е. ГРОМОВ, М.А. ПОРФИРЬЕВ, Л.П. БАЩЕНКО, Д.Д. МИХАЙЛОВ, 

П.В. ДЖЕМЕЛА, В.К. ДМИТРИЕВА 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 

 

4. ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАННО-АРМИРОВАННЫХ 

УГЛЕКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРИМИДА 

Ц. ПЭН1, В.О. АЛЕКСЕНКО2, А.А.БОГДАНОВ2, С.В. ПАНИН1,2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН Томск, Россия 

 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ В 

АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ИЗ СТАЛЕЙ С 2–9% Cr 

Д.С. РОЖКОВА, А.А КОМИССАРОВ, В.В. ЮЩУК, Е.Д. ДОЛГАЧ 

Университет науки и технологий МИСИС, Москва, Россия 
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6. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ПОСЛЕ 

ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ 

Я.В. ФЕДОТОВА¹, А.И. ГОРДИЕНКО1,2, И.В. ВЛАСОВ2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВЫНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОДУГОВОГО СИНТЕЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИБОРИДА 

ЦИРКОНИЯ В БЕЗВАКУУМНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ю.В. ЛИ, Я.А. ШУГОНЦОВ, А.С. ПАВЛЕНКО  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

8. ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ МНОГОЦВЕТНОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ КЕРАМИКИ 

Ч.ЯН, В.И. ВЕРЕЩАГИН  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

9. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ TIC-TI НА 

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНОМАТРИЧНОГО 

КОМПОЗИТА 

В.В. ШМАКОВ1, А.С. БУЯКОВ1,2, А.Г. БУРЛАЧЕНКО1, Ю.А. МИРОВОЙ1,2, Е.В. 

АБДУЛЬМЕНОВА1, С.П. БУЯКОВА1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

Заочные доклады 

 

1. ОПТИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАТРИЧНОЙ АНТЕННОЙ 

РЕШЕТКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ФОКУСИРОВКИ 

АНТЕННОЙ 

Д.О. ДОЛМАТОВ  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

2. ДОРЭ АНАЛИЗ НА МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТКРИСТИКИ 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА В95АТ1, ПОЛУЧЕНОГО МЕТОДОМ 

ТРАДИЦИОННОЙ И ИМПУЛЬСННОЙ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С 

ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ  

КЭЦИ ВАН, А.А. НАУМОВ 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 

Россия 
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ПРОГРАММА 

3. ПОВЕДЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ВЫДЕЛЕНИЙ ВТОРОЙ ФАЗЫ Al-Zn-Mg 

СПЛАВА В РАЗНЫХ ЗОНАХ СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 

СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

КЭЦИ ВАН, А.А. НАУМОВ 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, 

Россия 

 

4. ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТА И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СПЛАВА 

ЭЛЕМЕНТА ПЕЧИ ПИРОЛИЗА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Н.А. ЛИТВИШКО, С.В. МАТРЕНИН 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМООБРАБОТКИ ПОКОВОК 

И ЗУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 

ДЕТАЛЕЙ 

Ю.Е. ШАГИЕВА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

6. НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Д.А. ИВАНОВА, Ю.Д. СИЛЬВЕСТРУК, С.С. СИЛЬВЕСТРУК 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

7. ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

ОТЖИГА НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

О.И. ГАЛИМОВА, И.Л. СТРЕЛКОВА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 
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СЕКЦИЯ №2 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

FUNCTIONAL MATERIALS 

 

Подключение https://telemost.yandex.ru/j/54723447375058 

 

Корпус №8 ТПУ, аудитория 144 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

18 марта - (с 10.00) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: Матренин Сергей Вениаминович 

  Кузьменко Егор Дмитриевич 

  

1. PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED MOSI2/SIC COMPOSITES  

M. KWIZERA, A.Y. PAK, M.S. PETYUKEVICH, A.R. NASYRBAEV 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

 

2. МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ FeTi С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПОРОШКОВ 

ТИТАНА И ЖЕЛЕЗА 

Е.В. АБДУЛЬМЕНОВА1, Ю.А. МИРОВОЙ1,2, С.П. БУЯКОВА1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

3. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ БОРОМ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СПЛАВА 

Co35Cr20Fe20Mn20Ni5 

Д. АСТАПОВ, С.В. АСТАФУРОВ, Е.В. МЕЛЬНИКОВ, Е.Г. АСТАФУРОВА 

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, 

Россия 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ ТЕТРАХИРАЛЬНОГО 

МЕТАМАТЕРИАЛА 

Л.Р. АХМЕТШИН1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, 

2Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск, 

Россия 

 

5. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ОКСИДА ГРАФЕНА НА ЕГО 

МОРФОЛОГИЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Я.Е. КУРБАТОВА1,2, Д.В. СМОВЖ1,2 
1Новосибирский государственный университет; 2Институт теплофизики имени С.С. 

Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

 

https://telemost.yandex.ru/j/54723447375058
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6. ГАЗОВЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ CVD-ГРАФЕНА 

А.И. БОГОМОЛОВА1,2, Д.В. СМОВЖ1,2 
1Новосибирский государственный университет; 2Институт теплофизики имени С.С. 

Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

7. ВЛИЯНИЕ ГАЛЛИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ ПРОДУКТОВ СВС-

АЗОТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ  

А.А. РЕГЕР, П.Е. ВАШУРКИН 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, 

Россия 

 

8. ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ ПОЛЫХ ЦИЛИНДРОВ НА ОСНОВЕ SiAlON 

МЕТОДОМ СВС  

П.Е. ВАШУРКИН, А.А. РЕГЕР 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, 

Россия 

 

9. КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОСКОСТНЫХ 

НЕСПЛОШНОСТЕЙ НА МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ И 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЕЧЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.С. ВОЛОБУЕВ, А.С. ГРИГОРЬЕВ, Е.В. ШИЛЬКО 

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

10. РАЗРАБОТКА ПОРОУПРУГОЙ МОДЕЛИ ТКАНЕЙ МОЗГА ПРИ 

МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ В РАМКАХ ДИСКРЕТНОГО 

ПОХОДА 

А.C. ВОЛОБУЕВ1,2, Г.М. ЕРЕМИНА2, Е.В. ШИЛЬКО2, А.Ю. СМОЛИН2   

1Национальный исследовательский Томский государственный университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

11. ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КИНЕТИКИ 

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА С ПОЛИАМИДОМ  

Н.В. ВОРОНЦОВ1,2, А.Л. МАРГОЛИН1, А.А. ПОПОВ1,2 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля РАН; 2Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, Москва, Россия 

 

12. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 

ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЧАСТИЦ 

Д.Д. ГАТИЯТУЛЛИНА1,2, А.В. ЗЕМЛЯНОВ1, Р.Р. БАЛОХОНОВ1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 
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13. ОСОБЕННОСТИ ФОТОДЕГРАДАЦИИ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОЙ 

АКРИЛОВОЙ СМОЛЫ 

М.М. МИХАЙЛОВ, В.А. ГОРОНЧКО, А.Н. ЛАПИН, С.А. ЮРЬЕВ, Д.С. ФЕДОСОВ 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, 

Россия 

 

Корпус №8 ТПУ, аудитория 144 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №2  

18 марта - (с 14.00) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Кондратюк Алексей Алексеевич 

  Гордиенко Антонина Ильдаровна 

 

1. РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ МЕХНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ФРАГМЕНТА КОСТИ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА 

А.А. ВОРОБЬЕВА1, А.Ю. СМОЛИН1,2, Г.М. ЕРЕМИНА2 
1Национальный исследовательский Томский государственный университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

2. PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES WITH AMg6 AND WB2  

N.T. IRASUBIZA, A.Y. PAK, M.S. PETYUKEVICH, A.R. NASYRBAEV 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОСТИ 

А.С. ГРИГОРЬЕВ, А.С. ВОЛОБУЕВ, Е.В. ШИЛЬКО  

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, 

Россия 

 

4. РАВНОВЕСИЕ ДЕФЕКТОВ И ТЕРМОДИНАМИКА КИСЛОРОДА В 

СОДОПИРОВАННЫХ ДВОЙНЫХ КОБАЛЬТИТАХ ПРАЗЕОДИМА-

БАРИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЛЯ ПРОТОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ  

И.С. ГРОБОВОЙ, К.С. ТОЛСТОВ, Д.И. ПЕРЕВЕРЗЕВ, А.Ю. СУНЦОВ 

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 
5. ВЛИЯНИЯ ОТЖИГА НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ СВОЙСТВА 

ВОДОРОДОПРОНИЦАЕ-МЫХ МЕМБРАН ИЗ МНОГО-

КОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Me-Ni-Co-Ti-Zr (Me = Nb, Ta, V) 

К.С. ГУСЕВ 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 
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6. МАРТЕНСИТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И НЕУПРУГИЕ СВОЙСТВА 

СПЛАВА НА ОСНОВЕ  TINI ПОДВЕРГНУТОГО ABC ПРЕССОВАНИЮ 

ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

И.Д. ЗАВОДОВ1, А.А.ГУСАРЕНКО2 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

7. ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗАМЕЩЕНИЯ ХРОМА В ГЕКСАФЕРРИТЕ 

СТРОНЦИЯ НА ХОД ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НАЧАЛЬНОЙ 

МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

А.Р. ЗЫКОВА1, А.И. КОВАЛЕВ1, Д.П. ШЕРСТЮК1, В.Е. ЖИВУЛИН1, Д.А. ВИННИК1,2,3 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) «ЮУрГУ (НИУ)», Челябинск; 2Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет), Долгопрудный; 3Санкт-Петербургский 

государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  

 

8. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСКРОВОГО ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 

НА ОДНОРОДНОСТЬ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА ПОСЛЕ ИСКРОВОГО 

ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 

Е.В. КЛЯТЧЕНКО, Ю.З. ВАСИЛЬЕВА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

9. КРИОГЕЛЬ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ТКАНИ 

МИОКАРДА: СОЗДАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА 

М.С. КОЛОМЕЕЦ, М.Ю. ХАНОВА, Е.О. КРИВКИНА, Е.А. ТОРГУНАКОВА, В.А. 

КОШЕЛЕВ, Е.А. СЕНОКОСОВА 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний, Кемерово, Россия 

  

10. КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ZRCN-ZRO2: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ 

Е.Д. КУЗЬМЕНКО 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

11. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОСТАРЕННЫХ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА FeNiCoAlTa, 

FeMnNiAlС – ПОТЕНЦИАЛ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Д.А. КУКСГАУЗЕН, И.В. КУКСГАУЗЕН, В.А. ПЕТРАКОВ 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

12. PROPERTIES OF SPARK PLASMA SINTERED AMG6-WC COMPOSITES 

NTIBAZIRIKANA C., A.Y. PAK, M.S. PETYUKEVICH, A.R. NASYRBAEV 

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
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13. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ СЛС 

СПЛАВА Al-10Sn-10Pb 

В.Е. ЛИХАРЕВ1,2, А.Л. СКОРЕНЦЕВ1,2, Н.М. РУСИН2, К.О. АКИМОВ2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 
 

14. ВЛИЯНИЕ ДВУХСТОРОННЕГО ОСАЖИВАНИЯ С 

ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ В ЗАКРЫТОМ ШТАМПЕ НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЕЧЁННОГО КОМПОЗИТА Al-7Fe-38Sn 

В.Е. ЛИХАРЕВ1,2, Н.М. РУСИН2, А.Л. СКОРЕНЦЕВ1,2, 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 
 

15. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА Ti2Ni 

ПРИ ЛЕГИРОВАНИИ МЕДЬЮ 

В.В. ЛОБАНЬ, Е.А. БОЛЬШЕВИЧ, С.А. ПАХОЛКИНА 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 
 

16. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

М.Ю. МЫЧИНКО1,2, Н.Е. СОЗЫКИН1, А.М. ПЕТРЕНКО1, П.А. УШАКОВА1, И.С. 

ГРОБОВОЙ1, К.С. ТОЛСТОВ1, А.Ю. СУНЦОВ1  
1Институт химии твердого тела УрО РАН; 2Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Россия 

 

17. СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТА ОЛОВО-ГРАФЕН И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ЕГО СЕНСОРНОГО ОТКЛИКА ОТ УРОВНЯ ВЛАГИ В 

ВОЗДУХЕ 

Т.И. ГАРЕЕВ, А.И. БОГОМОЛОВА, О.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. СМОВЖ 

Институт теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

Корпус №8 ТПУ, аудитория 144 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

19 марта - (с 10.00) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Мировой Юрий Александрович 

  Дегтярева Евгения Витальевна 

 

1. ПОЛИМЕРНЫЕ МАТРИКСЫ НА ОСНОВЕ ФИБРОИНА ШЕЛКА ДЛЯ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Е.С. ПРОКУДИНА, Л.В. АНТОНОВА 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний, Кемерово, Россия 

https://yandex.ru/profile/1578522995?lang=ru
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2. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МИКРОСКОПИИ (ПЭМ) 

Н.Е. СОЗЫКИН1, М.Ю. МЫЧИНКО1,2, А.Ю. СУНЦОВ1 

1Институт химии твердого тела УрО РАН; 2Уральский Федеральный Университет, 

Екатеринбург, Россия 

 

3. ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА CVD-

ГРАФЕНА 

Д.В. СОРОКИН1,2, Д.В. СМОВЖ1,2 
1Новосибирский государственный университет; 2Институт теплофизики имени С.С. 

Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

4. МОРФОЛОГИЯ ЧАСТИЦ LAB6, ПОЛУЧЕННОГО БЕЗВАКУУМНЫМ 

ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ 

А.В.СПОДИНА, А.А.СВИНУХОВА  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОПОРОШКА 

ZrO2(Y2O3) В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО ОДНООСНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ 

Д.А. СТЕПИЧЕВ, Д.Е. ДЕУЛИНА, В.Д. ПАЙГИН, И.Н. ШЕВЧЕНКО  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

6. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ 

ОКСИДА ЦИНКА, СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ЯБЛОЧНЫМ ПЕКТИНОМ 

А.В. БЛИНОВ, Н.М. БОЧАРОВ, М.А. ПИРОГОВ, З.А. РЕХМАН, Н.А. РУСЕВ  

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь Россия 

 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ МИКРОЭЛЕМЕНТА Ti НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

А.С. АСКЕРОВА, А.В.БЛИНОВ, М.А. ПИРОГОВ 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь Россия 

 

8. СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИ-3-

ГИДРОКСИБУТИРАТА-4-ГИДРОКСИБУТИРАТА И 

ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

П.М. ТЮБАЕВА1,2, И.А. ВАРЬЯН1,2, А.Ю. ФЕДОТОВ3, О.В. БАРАНОВ3, В.С. КОМЛЕВ3 
1Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН; 2Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова; 3Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 

 

https://yandex.ru/profile/1578522995?lang=ru
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9. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ 

ОКСИДА ИТТРИЯ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ УСКОРЕННЫМИ 

ЭЛЕКТРОНАМИ 

М.М. МИХАЙЛОВ, С.А. ЮРЬЕВ, Д.С. ФЕДОСОВ, А.Н. ЛАПИН, В.А. ГОРОНЧКО 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, 

Россия 

 

10. РАЗРАБОТКА ДВУХКОМПОНЕНТНОГО АНТИФРИКЦИОНОГО 

НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ЧАНЦЗЮНЬ ХЭ2, Д.Г. БУСЛОВИЧ1, С.В.ПАНИН1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ МОЗГА ПРИ 

ОДНООСНОМ СЖАТИИ В РАМКАХ СВЯЗАННОЙ ГИДРО-

МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

А.О. ЧИРКОВ, Г.М. ЕРЕМИНА, М.О. ЕРЕМИН 

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

12. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА МАГНИТНЫХ 

НАНОЧАСТИЦ Fe3O4 ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

БИОФУНКЦИОНАЛЬЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В.А. ШАНДУРСКИЙ, М.А. НАДАРАИА, К.В. НАДАРАИА 

Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток, 

Россия 

 

13. УСИЛЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТКЛИКА 

ЭЛЕКТРОФОРМОВАННЫХ СКЭФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИ(3-

ОКСИБУТИРАТА) ЗА СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ β-ГЛИЦИНА ДЛЯ ТКАНЕВОЙ 

ИНЖЕНЕРИИ 

Л.Е. ШЛАПАКОВА, М.А. СУРМЕНЕВА, Р.А. СУРМЕНЕВ  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

14. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО СИНТЕЗА НА 

СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ В 

БЕЗВАКУУМНЫХ УСЛОВИЯХ 

Ю.В. ЛИ, Я.А. ШУГОНЦОВ, А.Я. ПАК 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 
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15. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПФА-КОМПОЗИТОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Ю. ШЭНЬ1, Д. Г. БУСЛОВИЧ2, С.В. ПАНИН1,2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

Заочные доклады 

1. ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ 

КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ СО СТРУКТУРОЙ 

ГРАНАТА, АКТИВИРОВАННЫХ Ce3+, Tb3+, Eu3+ И Pr3+ 

В.Д. БЕЛОУСОВА1,2, В.М. РЕТИВОВ2, В.В. ДУБОВ2, П.В. КАРПЮК2, И.Ю. КОМЕНДО2 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 

2. КВАНТОВЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ТОЧКИ КАК ДЕШЁВЫЙ ИНДИКАТОР: 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Е.Д. ВАСИЛЬЕВА 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 

 

3. ВЛИЯНИЕ СПЕКАЮЩИХ ДОБАВОК LIF И MGF2 НА СТРУКТУРНО-

ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ИПС-КЕРАМИК CE:GAGG  

А.А. ВОРНОВСКИХ, З.Э. ПРИЙМАК, А.П. ЗАВЬЯЛОВ, Д.Ю. КОСЬЯНОВ 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, о. Русский, Россия 

 
4. ВЛИЯНИЕ УГЛА ПОДАЧИ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ И СИЛОВЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 

Т.Ю. КИН, А.С. БУДНИКОВ, Ю.В. ГАМИН, А.Н. ХАКИМОВА 

Национальный исследовательский технологический институт «МИСИС» (НИТУ 

«МИСИС»), Москва, Россия 

 
5. ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЕВ КОМПОЗИТА 

FE3O4-SIO2-NH2 ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

СОРБЦИОННЫХ МЕТОДАХ РАБОТЫ С ОСОБО ОПАСНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ 

Д.Г. МАГЛАКЕЛИДЗЕ, И.В. ЖАРНИКОВА, Д.В. РУСАНОВА, Д.А. КОВАЛЕВ, Е.Н. 

ДЕМЕНТЬЕВА, А.М. ЖИРОВ 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, Ставрополь, Россия 

 

6. ВЛИЯНИЕ ТВЕРДЫХ ДОБАВОК AL3TI НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЕЧЕННЫХ КОМПОЗИТОВ 

СИСТЕМЫ AL-SN 

В.Е. ПАК1, А.Л. СКОРЕНЦЕВ1,2, Н.М. РУСИН2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН Томск, Россия 

 
7. ВЛИЯНИЕ GA3+ НА СВОЙСТВА CE:GAGG И AL2O3−CE:GAGG 

КЕРАМИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ  

https://yandex.ru/profile/104334185933?lang=ru
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З.Э. ПРИЙМАК, А.А. ВОРНОВСКИХ, А.П. ЗАВЬЯЛОВ, Д.Ю. КОСЬЯНОВ 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, о. Русский, Россия 
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СЕКЦИЯ №3 
МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ  

SURFACE MODIFICATION 

 

Подключение https://telemost.yandex.ru/j/66382375220689 

 

Корпус №8 ТПУ, аудитория 108 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

19 марта- (с 10.00) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Петюкевич Мария Станиславовна 

Панина Александра Анатольевна 

 

1. АДГЕЗИОННО-КОГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ КАЛЬЦИЙ-

ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНЕ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ С ПРИЛОЖЕННЫМ 

УЛЬТРАЗВУКОМ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ 

Е.Б. АКИМОВА, Е.Г. КОМАРОВА, Е.А. КАЗАНЦЕВА, П.В. УВАРКИН, Ю.П. ШАРКЕЕВ 

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

2. ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА НА БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА АКРИЛАМИДА И 

МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Э.Т. АФУМ, И.Н. ШЕВЧЕНКО, Г.В. ЛЯМИНА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

НАГРЕВАТЕЛЕЙ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ 

РЕЗИСТИВНОГО СЛОЯ ВАКУУМНОГО ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО 

ПОКРЫТИЯ 

М.Г. ГИОРБЕЛИДЗЕ, Б.Л. ХАЛИТОВ, Я.Д. ЖУКОВА 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королёва, Самара, Россия 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ НА 

ТАНТАЛЕ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО 

ОКСИДИРОВАНИЯ (ПЭО) 

А.А. ГОЛЫШЕВА1,2, Е.А. БЕЛОВ2, К.В. НАДАРАИА2 
1Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук; 
2Дальневосточный федеральный университет; Томск, Россия 

 

5. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВОЙСТВ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 

МАРГАНЦА (MNXOY) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ МЭМС ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

https://telemost.yandex.ru/j/66382375220689
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А.И. САВИЦКИЙ1,2, Д.В. ГОРЕЛОВ1, А.М. ТАРАСОВ1,2, Д.В. НОВИКОВ1,2, Н.А. 

МОЛЯКОВ1, Е.А. ЛЕБЕДЕВ2 
1НПК «Технологический центр»; 2Национальный исследовательский университет МИЭТ, 

Зеленоград, Москва, Россия 

 

6. СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЁНОК ДИОКСИДА ТИТАНА С УВЕЛИЧЕННОЙ 

ПОРИСТОСТЬЮ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

О.В. ЗАЙЦЕВ1,2, Т.И. ГАРЕЕВ2, О.А. НЕРУШЕВ2, Д.В. СОРОКИН2, Д.В. СМОВЖ2 
1Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; 
2Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

 

7. МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ АРАМИДНЫХ ВОЛОКОН В 

ВОЗДУШНОЙ ПЛАЗМЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОИСТЫХ 

КОМПОЗИТОВ 

В.Ш. ЗЫОНГ1, П.В. КОСМАЧЕВ2, С.В. ПАНИН1,2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

8. ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ ДЛЯ 

МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ И НАНЕСЕНИЯ 

ПОКРЫТИЙ  

Р.А. КАРТАВЦОВ1, С.Ю. ДОРОШКЕВИЧ1, Н.Н. КОВАЛЬ1, В.Н. ДЕВЯТКОВ1, 

М.С. ВОРОБЬЁВ1,2 
1Институт сильноточной электроники СО РАН; 2Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет; Томск, Россия 

 

9. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО 

АЗОТИРОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ В 

ОБРАЗЦАХ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА КАНТОРА 

М.А. ЛЫСУНЕЦ1,2, Е.А. ЗАГИБАЛОВА2, Г.Г. МАЙЕР2, С.В. АСТАФУРОВ2  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, г. Томск, Россия  

 

10. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ МАГНЕТРОННАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ОБРАЩЁННОГО ТИПА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ПРОТЯЖЁННЫХ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ 

Н.Е. МАДЖАРА, Г.Е. ОЗУР, П.П. КИЗИРИДИ, А.А. СОЛОВЬЕВ 

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

 

11. СРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ 

НЕМОДИФИЦИРОВАННОГО И ПЭО-МОДИФИЦИРОВАННОГО 

МАГНИЕВОГО СПЛАВА 

М.В. МАШУРОВА, А.А. ГОЛЫШЕВА, И.С. ТРУХИН, А.А. БЕЛАЯ, К.В. НАДАРАИА  

Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 
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12. ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ ВНС-5 НА ЕЕ 

КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 

М.В. ФЕДОРИЩЕВА2, Т.И. ДОРОФЕЕВА2, К.В. ОБУХОВ1 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, г. Томск, Россия  

 

13. МЕТОД МОДИФИКАЦИИ ЗАЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА 

ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 

М.Е. РЫГИНА1, Ю.Ф. ИВАНОВ1, П.В. МОСКВИН1, Е.А.ПЕТРИКОВА1, М.С. 

ПЕТЮКЕВИЧ2, О.С. ТОЛКАЧЕВ2, Д.А. ШПАНОВ2  
1Институт сильноточной электроники СО РАН; 2Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Томск, Россия  

 

14. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ДИБОРИДА ТИТАНА 

МЕТОДАМИ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ НА СТАЛЬНЫЕ И 

ЧУГУННЫЕ ПОДЛОЖКИ 

М.В. СОРОКА, К.А. КОЛЕСНИКОВА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

15. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ РЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ 

AlSiN 

Р.Б. ТУРСУНХАНОВА1, В.П. СЕРГЕЕВ1,2  
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, Россия 

 

16. МОРФОЛОГИЯ И ТОПОГРАФИЯ ПОВЕРХНОСТИ, ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО Ti-Ni-Ta СПЛАВА 

И Ti-Ta ПОКРЫТИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ 

НИКЕЛИДА ТИТАНА 

Д.В. ЧЕПЕЛЕВ1,2, Ф.А. ДЬЯЧЕНКО1,2, Л.Л. МЕЙСНЕР1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

17. CТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ КАРБИДА 

БОРА, НАНЕСЁННОГО МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ИСПАРЕНИЯ ТВЕРДОЙ МИШЕНИ 

Д.А. ШПАНОВ1,2, Р.А. КАРТАВЦОВ1, М.С. ВОРОБЬЁВ1,2, Е.А. ПЕТРИКОВА1, М.Е. 

РЫГИНА1, Н.Н. КОВАЛЬ1, М.С. ПЕТЮКЕВИЧ1,2 
1Институт сильноточной электроники СО РАН; 2Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

18. ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПУЧКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИОНАМИ НИОБИЯ 

НА СТРУКТУРУ, ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ 

СВОЙСТВА СПЛАВА TiNiCuZr 

С.И. ЮЖАКОВА2, М.Г. ОСТАПЕНКО1,2 
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1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

19. ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИИ ЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕННОГО 

ПОЛИЭФИРКЕТОНКЕТОНА К ТИТАНАНОВОЙ ПОДЛОЖКЕ 

Ц. ЛИ, В.Р. БУКАЛ, С.И. ТВЕРДОХЛЕБОВ  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет Томск, 

Россия 

Заочные доклады 

 

1. СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВА 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ГАЗОВО – МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ, 

ГЕНЕРИРУЕМОЙ ЧЕТЫРЬМЯ ДУГОВЫМИ ИСПАРИТЕЛЯМИ И 

ГЕНЕРАТОРОМ ГАЗОВОЙ ПЛАЗМЫ «ПИНК» 

И.И. АЖАЖА1, Н.А. ПРОКОПЕНКО1, Д.В. БЕЛОПЛОТОВ1, М.С. ВОРОБЬЕВ1,2, Н.Н. 

КОВАЛЬ1 
1Институт сильноточной электроники СО РАН; 2Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЛИБДЕНОВОЙ 

БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ М9 

И.В. БАКЛУШИНА1, О.А. КОНДРАТОВА,1 В.Е. ГРОМОВ,1 Ю.Ф. ИВАНОВ,2 И.Ю. 

ЛИТОВЧЕНКО3 
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк; 2Институт 

сильноточной электроники СО РАН; 3Институт физики прочности и материаловедения 

им. В.Е. Панина СО РАН, г. Томск, Россия 

 

3. ОЦЕНКА БИОСОВМЕСТИМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

БИОДЕГРАДАЦИИ ПОЛИМЕРОВ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ 

СОСУДИСТОГО СТЕНТ-ГРАФТА 

А.Р. ШАБАЕВ, А.Ю. КАНОНЫКИНА, Ю.А. КУДРЯВЦЕВА 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний, Кемерово, Россия 
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СЕКЦИЯ №4 
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ADDITIVE TEHNOLOGY 

 

Подключение  https://telemost.yandex.ru/j/48717526542554 

 
Корпус №8 ТПУ, аудитория 144 (ул.Усова,7) 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

19 марта- (с 14.00) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:  Буяков Алесь Сергеевич  

Шмаков Василий Валерьевич 

 

1. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОЯ НА 

МЕЖСЛОЕВУЮ ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

МЕТОДОМ УЗ-КОНСОЛИДАЦИИ 

В.О. АЛЕКСЕНКО1, С.В. ПАНИН1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНДРИТОВ АЛЮМИНИЯ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ АДДИТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СПЛАВА Al-Si 12 

И.Р. ИВАШОВ1,2, Е.Д. МОЧАЛОВА1,2, Р.Р. БАЛОХОНОВ1,3 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
3Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск, 

Россия 

 

3. РЕНТГЕНОФАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ 

ПРЕВРАЩЕНИЙ В ЛИТЫХ И АДДИТИВНО ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦАХ 

TI-6AL-4V, ПОДВЕРГНУТЫХ ГАЗОФАЗНОМУ НАВОДОРОЖИВАНИЮ 

К.Д. КАМЕЛИН 

Национальный исследовательский Томский государственный университет Томск, 

Россия 

 

4. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ НА 

МИКРОСТРУКТУРУ 3D-НАПЕЧАТАННЫХ ОБРАЗЦОВ α+β 

ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Т.А. ЛОБОВА  

Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН, Томск, 

Россия 

 

5. ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ ПОРОШКОВ СПЛАВА 

AlCoCrFeNiNbX (х = 0; 0.25), ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ 

https://telemost.yandex.ru/j/48717526542554
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ЛЮ ЮАНЬСЮНЬ, А.Н. ДМИТРИЕНКО, Ж.Г. КОВАЛЕВСКАЯ,  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

6. 3D ПЕЧАТЬ МИКРОПОРИСТЫХ ОГНЕУПОРОВ В СИСТЕМЕ SiO2–SiC 

МЕТОДОМ DIRECT INK WRITING НА ОСНОВЕ ВЯЖУЩЕЙ 

СУСПЕНЗИИ КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА 

Ш.М. ШАРАФЕЕВ1,2, А.В. МЕЖЕНИН1,2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 2Томский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия 

 

7. СОЗДАНИЕ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЧАСТИЦ КРЕМНИЯ, 

НАБЛЮДАЕМЫХ В ЭВТЕКТИКЕ АДДИТИВНО ИЗГОТОВЛЕННОГО 

АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВОГО СПЛАВА 

Е.Д. МОЧАЛОВА1,2, И.Р. ИВАШОВ1,2, Р.Р. БАЛОХОНОВ1,3 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 
3Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

8. МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МАРГАНЦЕВО-МЕДНОГО СПЛАВА, ИЗГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ 

СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ 

В.Е. МУХИН1,2, СУНЬ ЛИИН 3, В.Р. БАЛОХОНОВ1,2, В.А. РОМАНОВА1,2 
1Национальный исследовательский Томский государственный университет; 2Институт 

физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 3Институт новых 

материалов, Академия наук провинции Гуандун, Гуанчжоу, Китай 

 

9. ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВА CU-AL-FE С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ И 

ИХ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ПЛАВЛЕНИЯ 

М. ПАНЬ, Ц. ЧЖАН 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО РЕЛЬЕФА 

НА ПОВЕРХНОСТИ АДДИТИВНО ИЗГОТОВЛЕННОЙ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L 

М. ПИСАРЕВ1, В.Е. МУХИН1,2, В.Р. БАЛОХОНОВ1,2, В.А. РОМАНОВА1,2 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

Россия 

 

11. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ TIC НА ПРОВОЛОКУ ВТ6 ПЛАЗМЕННО-

ВИХРЕВЫМ МЕТОДОМ 

В.С. ФЕДОРОВ  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 
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12. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОНЛАЙН-КАЛИБРОВКИ И 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СМОТРОВОГО ОКНА ПРИ 

АДДИТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ  

Ц. ДИН 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 
13. АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ НАПЛАВОЧНОГО ОБРАЗЦА ИЗ 

МАРТЕНСИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 40Х13 В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ И ЧАСТЯХ  

Ц.ЧЖАН 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

Заочные доклады 

 

1. ПРОЦЕСС ФОРМОВАНИЯ ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ ЭП-823: РОЛЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА МИКРОСТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

А.Д. РУДАКОВ, О.Ю. ВАУЛИНА  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, 

Россия 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СИСТЕМЫ ТАКТИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ПРОТЕЗОВ 

А.Ю. НЕТРЕБА, С.Д. БРАТЬКОВ, А.Е. КОВРИГИН, Д.И. ЮШИН 
Российский технологический университет - МИРЭА, Москва, Россия 

 

 

 

 

 
 



Обзорные доклады 
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Обзорные доклады 

 

1. ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

С.Д. БРАТЬКОВ, А.Ю. НЕТРЕБА, А.Е. КОВРИГИН, Д.И. ЮШИН 

Российский технологический университет - МИРЭА, Москва, Россия 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТИЙ-

ИОННЫХ АККМУЛЯТОРОВ 

ГО СЯОНАНЬ, ВАНЬ ХЭ, СЮЕ ЦЗЯЮИ 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета 

и Томского политехнического университета, Шэньян, Китай 

 

3. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ЛЮ ЮЙ, ЦЗИНЬ ЧЖИ 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай 

 

4. ПЕРЕДОВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ЯНЬ ЦЗЫХАНЬ, ФУ ИРЕН, ФАН ХАОЮ 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай 

 

5. БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ИМПЛАНТАТОВ  

ЮЙ ХЭЮЙ, ЛИ ИЦЗЭ, ПЭН СИНЬХУЭЙ, И ЧЖЭ, О.Ю.ВАУЛИНА2  

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

6. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ БИОНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

ПОДРАЖАНИЕ ПРИРОДЕ 

ЧЖАН СИНЬВЭЙ, ЧЖАО ЦЗЯИ, ЛЮ ЦЗИБО, ХЭ ИНЬСЯН, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

7. ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТУРБИН ГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

ЧЖАО ЦЗЭЮЙ, ЧЖАН ЧЭНХАО, ПЭЙ ЦЗЯСИНЬ, ВАН  И, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

8. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

МАЮСЕН, ЧЖАН ЦЗИ, ЧЖУ ЦЗИНЪЮАНЬ, ЧЖАО ЦЗЫЧЭНЬ, О.Ю.ВАУЛИНА2 
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Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

9. ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В 

АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

ХУАН ИСИН, ВАН ИСЮАНЬ, СЮЙ ЦИБО, ВАН СИНЬЯН, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

10. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ 

ЛИ ТАО, ЯН СИЧЭНЬ, СЕ ЧЖЭНЬ, У ЦЗЫМИНЬ, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

11. НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ЮАНЬ ЮАНЬ, БАЙ ЁНЧЖАН, ЛИНЬ СИНДА, ШАНЬ СИНЬЛЭЙ, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

12. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ 

ЧЭН ЦЗИНЬСЮЙ, МА ЦЗИНСЯНЬ, ЧЖАО СИНЬЖУЙ, ЛЮ СЫИН, ЯН ХАО, 

О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ: 

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИИ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ 

ЧЖАН ЖУЙ, ЯН ЧАН, ДУ МИНСЮАНЬ, ЧЖАН ШИЮЙ, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

14. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 

КОРРОЗИИ И ИЗНОСА  

КУН СЯНЧЭНЬ, ЧЖАО ЦЗЫХАО, ЦЖАН ХANВЕН, ЧЕН ПЭЙ, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 
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15. ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

МА ХУНСЮАНЬ, ЯН КУНЬЮЙ, ЧЖАН СЮАНЬЧЖИ, ЧЭН БИНШУНЬ, 

О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 

16. КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ С ПОВЫШЕННОЙ 

СТОЙКОСТЬЮ К ИЗНОСУ И КОРРОЗИИ 

ЖАНЬ ЛИЦЮАНЬ, ЧИ ЧУНЧЭН, БАЙ ЦЗЭНЛИНЬ, ЦЗИНЬ ЮНХАО, О.Ю.ВАУЛИНА2 

Международный инженерный институт Шеньянского политехнического университета и 

Томского политехнического университета, Шэньян, Китай; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 
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СЕКЦИЯ  
СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ — ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

YOUNG SCIENTISTS’ SESSION (SCHOOL LEVEL) 

Подключение https://telemost.yandex.ru/j/3135543169 

 
Детский технопарк «Кванториум», (ул.Аркадия Иванова, 2) 

17 марта- (с 14.30-19.00) 

 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТОКАМИ 

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (ТВЧ) ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА, НА ЕГО 

МИКРОСТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЛЯ ООО 

«АМБИТ» (г. Томск) 

М.А БАЙДУРОВ1, К.А.КОЛЕСНИКОВА2  
1Лицей при ТПУ, 2Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет Томск, Россия 

 

2. СПЛАВЫ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ФИЗИКА ИХ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ, ПРИМЕНЕНИЕ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Ф.А. ДЬЯЧЕНКО1,2, Т.В. АЗАРЕНКО3 
1Институт физики прочности и материаловедения им. В.Е. Панина СО РАН; 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет; 3МАОУ 

Средняя общеобразовательная школа №4 им. И.С. Черных Томск, Россия 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ С 

ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ В РОБОТОТЕХНИКЕ И МЕДИЦИНЕ 

С.П. ПЕТЮКЕВИЧ1, М.С.ПЕТЮКЕВИЧ2 
1Средняя общеобразовательная школа №4; 2Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет Томск, Россия 

 

4. НАНОРАЗМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ И ГРАФЕНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ГРАФЕН И ФУЛЛЕРЕНЫ В СОЗДАНИИ СВЕРХЛЁГКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ; НАНОКОМПОЗИТЫ И УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ 

ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С.Д. СИМАГИН1, М.С.ПЕТЮКЕВИЧ2 
1Средняя общеобразовательная школа №4; 2Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет Томск, Россия 

 

5. ПРОТОТИП УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

«ROBOSET» 

И.А. ГУЖИХИН1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2  
1ОГБОУ "ТФТЛ", 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 
6. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 

«ОСТАНОВКИ PRO» 

А.А. БАЛАБАН1, А.Е. КОЛМАКОВ1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2  
1МАОУ «Подгорнская СОШ», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

https://telemost.yandex.ru/j/3135543169


Сессия молодых ученых — школьный уровень 
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7. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МНОГОРАЗОВОГО РАСКРЫТИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА СПУТНИКЕ ФОРМАТА CUBESAT 

Д.Ю. ЧИРКОВ, Ю.И. МАКСИМОВ, А.В. МОРОЗОВ, А.В. ОСТАПЕНКО 

АНО ДО “Детский технопарк "Кванториум” 

 

8. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ О ЗНАНИЯХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ИНСУЛЬТЕ 

Л.Ю. ПАНТЮХИНА1, А.А. ОСТЕРДАК1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2  
1МАОУ «Подгорнская СОШ», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 

9. АВИАМИР: ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДРОНОВ И ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

СУДОВ 

Д.К .ЛИСОВСКИЙ1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МБОУ «СОШ № 5 им. С. Д. Рябова», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 

10. РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОЙ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ (БАС) МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

М.А. ШУПЛЕЦОВ1, А.А. ГОЛОЛОБОВ2 

1МАОУ СОШ №28, 2АНО ДО "Детский технопарк "Кванториум" 

 

11. СОЗДАНИЕ МАКЕТА МЕБЕЛИ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ДОМА 

В.С. БОГДАН1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2  
1МБОУ "Первомайская СОШ", 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 

12. МНОГОРАЗОВАЯ РАКЕТА – НОСИТЕЛЬ «AETERNA» 

И.В. ВОСТРИКОВ1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МАОУ «Молчановская СОШ № 2», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 

13. СОЗДАНИЕ МАКЕТА ПАРК-ОТЕЛЯ «КАСКАД» 

А.С. КАЛЮЖНАЯ1, П.К. МУРАСОВА1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, 

Россия 

 

14. СОЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ 

Е.М. АНТУХ1, Я.В. ПЕТРУНЕНКО1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, 

Россия 

 

15. VR-ПРИЛОЖЕНИЕ OTHERSIGHT 

И.В. ПЕТРОВ1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МОУ «СОШ № 3» г. Стрежевой, 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

31 

 

ПРОГРАММА 

16. ИНТЕРАКТИВНАЯ 3Д-ЭКСКУРСИЯ ПО ПАРКОВОЙ ЗОНЕ, 

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ И ШКОЛЕ №3 Г. СТРЕЖЕВОГО 

А.И. ГОРЕВ1, В.В. МОИСЕЕВ1, К.С. КОНОНЕНКО1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МОУ «СОШ № 3» г. Стрежевой, 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 
17.  МОДЕЛЬ СОВЕТСКОГО БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2 «ПЕШКА» 

С.Д. ВОДЯНИКОВ1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МОУ «Гимназия №1 городского округа Стрежевой», 2Детский технопарк 

«Кванториум», Томск, Россия 

 

18. СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ ПАМЯТНИКОВ ГОРОДА СТРЕЖЕВОГО 

А.А. ГАПОНЕНКО1, Р.Р. ШУЛАЯКОВА2 
1МОУ «СОШ № 3» г. Стрежевой, 2Детский технопарк «Кванториум», Томск, Россия 

 

19. РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТОЛА-СТЕЛЛАЖА 

ДЛЯ МЕЛОМАНА 

М.А. ВИШНЯКОВА1, В.Л. ПОЛЯНСКИЙ2 

1МАОУ СОШ №5, 2ГАУ ДО ТО «ДТИС» Пионер», ДТ Кванториум, Тюмень 

 

20. РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ПЛАСТИКОВОГО ОРГАНАЙЗЕРА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ 

А.Д. НИГАМЕТЗЯНОВА1, В.Л. ПОЛЯНСКИЙ2 

1МАОУ СОШ № 45 города Тюмени, 2ДТ «Кванториум», Тюмень 

 

21. «ТОМСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»: ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ РАСКРАСКИ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 

Е.П. ТУРКИНА, Е.И. ЖАВНЕРОВИЧ  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шегарская средняя 

общеобразовательная школа №1», АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» 

 

22. СОЗДАНИЕ МАКЕТА ПАРКА ПРИ БИБЛИОТЕКЕ «РУСЬ» 

В.И. ГОЛОШУМОВ1, М.И. ГОЛОШУМОВ1, Т.Г. КОСТЮЧЕНКО2 
1МАОУ «Эврика-развитие», 2АНО ДО «Детский Технопарк «Кванториум» 

 

23. ПОРОШКОВЫЙ ИНВАР: ОТ КЛАССИЧЕСКОГО СПЛАВА К 

СОВРЕМЕННЫМ АДДИТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

А.В. ВАУЛИН1, И.Э. ВАСИЛЬЕВА2 
1ОГУАОУ «Интеграция», 2Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет Томск, Россия 
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Открытие конференции 

Пленарные доклады 

 

 
 

 

Секция 1. Проблемы надежности  

конструкционных материалов 

 
 

 

Секция 2. Функциональные материалы 

 

 

 

Секция 3. Модификация поверхности 

 

 

Секция 4. Аддитивные технологии 

 
 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

634050, Томск, пр. Ленина, д. 30, ТПУ, ИШНПТ, корпус № 8, ауд. 107, 

Отделение материаловедения, ученому секретарю Международной научно-технической 

молодежной конференции «Перспективные материалы конструкционного и 

функционального назначения» Петюкевич М.С.  

Телефон: +7 (3822) 606165; e-mail: mt@tpu.ru 

mailto:mt@tpu.ru


 

__________________________________________________________________________________________ 

33 

 

ПРОГРАММА 

КАРТА-СХЕМА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 

 


